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Verwendete Messgeräte/Prüfmittel 
 
Messung Gerätenummer/ 

Ident.-Nummer 
Barcode-Nummer 

 
nächste Kalibrierung 

Schnittfestigkeit 7440107 03/2012 

 
 
 

Materialbeschreibung/Foto 
 
 

 
 
 

 
Materialaufbau: 
 
5-Zehen-Protection-Sockette, gestrickt 

 
 

Prüfergebnisse 
 
 
Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken nach EN 388:2003 
 
 
Parameter 

gemäß 
EN 388 

 
Anforderung 

 
Prüfergebnis 

Bemerkung 
P    F    N/A   N/T 

 
Schnittfestigkeit 
 
 

 
Abschn. 6.2 

 
Leistungs- Schnittfestigkeit 
stufe (index) 
 1   1,2 
 2   2,5 
 3   5,0 
 4 10,0 
 5 20,0 

 
Materialkombination Innenhand 
 
Index i: 3,4 2,7 
 3,8 2,3 
 2,2 3,0 
 2,3 3,0 
 3,2 3,0 
   
Index I: 3,0 2,8 
 
niedrigster Index I zur Klassifizierung:  
  2,8 
 

 
P 
 
 
 

Entspricht  
Leistungsstufe 2 

 
 


